SPRAY TEST 36
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SPRAY TEST 36 consente di effettuare le
prove di idrorepellenza dei tessuti secondo
le norme UNI 4920 e AATCC 22 4

Per determinare I'attitudine di un tessuto ad assorbire
acqua, che viene a contatto con esso, sotto forma di
pioggia.

STANDARD SPRAY TEST |
RATINGS

Lo strumento € equipaggiato con uno spruzzino a 19

buchi e un imbuto calibrato da laboratorio, fornito di

supporto circolare inclinato a 45° per fissare le provette.
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DATI TECNICI

Dimensioni 350 x 350 x 550 mm

Peso 2 Kg
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